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 (1) 

 
บทคดัย่อ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง  วิธีการท าใบบาง จากใบบวัหลวง และแนวโน้มในการพฒันาสู่การท า

ผลิตภัณฑ์   มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากรรมวิธีท่ีเหมาะสมในการท า ใบบางจากใบบวั และ พฒันา
ผลติภณัฑง์านประดษิฐ์  และเสรมิแนวคดิในการน าใบบางสู่การพฒันาเป็นผลติภณัฑง์านประดษิฐ์
ในรูปแบบต่าง ๆ   เน้นการน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ในเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์งาน
ประดษิฐ์        
 
 

วิธีการศึกษา กรรมวิธีการท าใบบางจากใบบวัหลวง  โดยการทดลอง  มีปัจจยัท่ีท าการศกึษา  
2 ประการ  ไดแ้ก่   ปัจจยัแรก  คือ  ชนิดของใบบวัหลวง   มีจ  านวน  3  สายพนัธ์ุ   ไดแ้ก่  ใบบวัหลวง
สายพนัธ์ุสัตตบุษย ์   ใบบวัหลวงสายพนัธ์ุสัตตบงกช  และใบบวัหลวงสายพนัธ์ุพระราชินี   และปัจจยัท่ี
สอง  คือ  กรรมวธีิการท าใบบาง   โดยการทดลอง  2  วิธี   คือ  วิธีท่ี  1  การหมกัใบบวัดว้ยวิธีธรรมชาติ  
(การแช่ในน ้ าสะอาด)  ใชเ้วลา  7 วนั , 14  วนั  และ 21 วนั  และ  วิธีท่ี  2  การหมกัใบบวัในน ้ าท่ีมี
สบู่กรดเป็นส่วนผสมในปรมิาณของสบู่กรด 1 กอ้น ต่อปรมิาณของน ้า  25 ลติร  และปรมิาณของสบู่
กรด 2 กอ้น ต่อปรมิาณของน ้า  25 ลติร   ใชเ้วลา  7 วนั , 14  วนั  และ 21 วนั  

 
สรุปผลการศกึษา พบว่า การหมกัใบบวัด้วยวธิธีรรมชาติ (วธิทีี1่) โดยการแช่ใบบวัดว้ยน ้า

สะอาด พบว่า ใบบวัหลวงพนัธุส์ตัตบงกช  ใชร้ะยะเวลา 21 วนั สามารถท าใบบางออกมาไดด้ทีีสุ่ด 
เนื่องจากใบบางยงัคงสภาพความสมบรณ์ู ของโครงสรา้ง หรอืเสน้ใยของใบไดด้ ีซึง่เหมาะทีจ่ะน าใบ
บางไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ได้ ส่วนผลของใบบวัหลวงพนัธุ์สตัตบุษย์ และ ใบบวัหลวงพนัธุ์พระ
ราชนิีทีไ่ด ้คอื คลอโรฟิลลแ์ละเยือ่ของใบบวัหลุดออกน้อยมาก เพยีงระยะเวลา 7 วนั ใบบวัจะเป่ือย
และเน่าเสยี ไม่สามารถท าเป็นใบบางได้  ขอ้ด ีของการทดลองวธิทีี ่1 คอื จะได้ใบบางทีม่คีุณภาพ
เสน้ใยจะมคีวามแขง็แรง และสมบรณ์ู  ขอ้เสยี คอื ใชเ้วลานาน 

 



  

 
    (3) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

  
                                    แ ะ แนวโน้มในการพฒันาสู่การท าผลติภณัฑ์   

เป็นส่วนหนึ่งของงานวจิยั เรือ่งพฒันาการของบวัไทยในพืน้ฐานงานอุตสาหกรรมในการนี้คณะผูว้จิยั
ขอขอบพระคุณ  คณะผูบ้รหิารงานวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  และผูม้สี่วนให้
การสนบัสนุนทุกๆ ท่าน  ทีจ่ดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหด้ าเนินการวจิยัได ้ รวมทัง้การอนุเคราะห์
ในดา้นอื่น ๆ  อกีหลายประการ  จงึท าใหก้ารด าเนินงานวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงได ้ 
   
 ในทา้ยน้ีขอขอบคุณบุคลากรของคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย-ี
ราชมงคลธญับุร ี ทุกท่านทีม่สี่วนรว่มในความส าเรจ็ของผลงานวจิยั   รวมถงึการจดัท าเอกสารฉบบั
นี้ทีค่ณะผูว้จิยัเคยไดร้บัความอนุเคราะหใ์นเรือ่งต่าง ๆ  ทีอ่าจไมไ่ดก้ล่าวถงึมา ณ ทีน่ี้     
 
 

คณะผูวิ้จยั    
กนัยายน  2553 
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4.12 ใบบวัหลวงสายพนัธ์ุพระราชินี: แช่ใบบวัในน ้าสบู่กรด 2 กอ้น: น ้า 25 ลิตร 54 

4.13 การใชน้ ้าฉีดเพื่อลอกคลอโรฟิลลอ์อก          58 

4.14 ใบบางท่ียงัลอกคลอโรฟิลลอ์อกไม่หมด     58 
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สารบญัภาพ (ต่อ) 
 

ภาพท่ี ช่ือ หน้า 

4.15  การใชแ้ปรงสีฟันแปรงเบาๆ เพื่อลอกคลอโรฟิลลอ์อก    58   

4.16 การลอกคลอโรฟิลลอ์อก    59 

4.17 ลกัษณะของใบบางท่ีผา่นการลอกคลอโรฟิลล ์ 59 

4.18 ลกัษณะของใบบางท่ีไดจ้ากใบบวัหลวงก่อนน าไปฟอกขาว 59 

4.19 ลกัษณะของใบบางท่ีไดจ้ากใบบวัหลวง ท่ีผา่นการฟอกขาวแลว้ 60 

4.20  ลกัษณะของใบบางท่ีไดจ้ากใบบวัหลวงท่ีสมบูรณ์ 60 

4.21 ใบบางท่ีผา่นการลงสีแลว้ และน ามาผนึกบนกระดาษสา 60 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 




